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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

2-Komponenten Beschichtungsstoff auf Basis Acryl-Polyurethan fir innen
und aulen, [6semittelhaltig. Farblose Versiegelung zur Anwendung auf
verschiedenen Bodenbeschichtungen, wie z.B. Estrichen, Epoxid- oder
PUR- Beschichtungen. Geeignet fiir Beton, Estrich, Holz, Fliesen uvm.
Lichtbestindiger Uberzugslack fiir Fldchen, einstreuen von Farbchips
moglich.

Eigenschaften

o Losemittelhaltig

e  Gute Haftung

o  Wetterbestdndig

e Mechanisch belastbar

e Wasser- und UV-bestadndig
e  Fir AuRenanwendungen

Aushartung

Glanzend oder Seidenmatt

Farbton

Transparent

Verarbeitungstemperatur

Mind. +5 °C fur Untergrund und Umgebungstemperatur, sowie 3°C
oberhalb Taupunkt. Optimal bei 10-25°C Objekt- und Lufttemperatur.

Verarbeitung

Allgemeine Anforderungen an
den Untergrund

Der Untergrund muss trocken, sauber, staub-, 6l- und fettfrei, trag- und
haftfahig sowie frei von Nachbehandlungsmitteln sein. Tragfahige,
verschmutzte Oberflachen durch Wasser- oder Dampfstrahlen reinigen.
Nicht tragfihige, kreidende und durch Ole stark verunreinigte Flichen
mechanisch vorbereiten. Untergriinde und Altanstriche leicht anschleifen;
Staub durch Absaugen entfernen oder abwaschen. Grundierte Flachen
innerhalb des Uberarbeitungsintervalls Giberbeschichten. Fiir
Korrosionsschutzzwecke ist eine Grundierung zwingend erforderlich.

Verdiinnung

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Kann mit der LS-711 3-5%
verdiinnt werden.

Verarbeitung

Produkt kann durch Pinsel, Rolle oder Spritzapplikation verarbeitet
werden. Auftrag mit der BE-79W Kurzflorrolle. GleichmaRig auftragen,
Pfitzenbildung vermeiden. Fir héhere Schichtstarke in 2 Arbeitsgdangen
verarbeiten.

Spritzen

Hochdruck:

Spritzdruck 2-4 bar, DisengroRe 1,5-2mm, Verdinnung ca. 5%
Airless:

Spritzdruck 130-150 bar, DisengrofRe 0,33-0,48mm, unverdinnt
verarbeiten

Mischungsverhiltnis

3 Teile Komp. A : 1 Teil Komp. B

Beide Komponenten vollstdndig entleeren und homogen mischen.
Mischzeit: ca. 2—3 Minuten mit langsam laufendem Rihrwerk (ca. 300—400
U/min). AnschlieBend in ein zweites Gebinde umtopfen und nochmals kurz
durchmischen (,,Doppelmischverfahren®).

Untergrund

Vorbereitung

Stahl/Eisen

Ca. 2 Anstriche — Erstanstrich kann verdinnt werden mit der LS-711

GFK

Ca. 2 Anstriche — Erstanstrich kann verdinnt werden mit der LS-711




Beton

Ca. 2 Anstriche — Erstanstrich kann verdinnt werden mit der LS-711

Emaile

Ca. 2 Anstriche — Erstanstrich kann verdinnt werden mit der LS-711

Verarbeitungszeit

Nach Mischung der Komponenten ca. 2 Stunden

Theoretischer Verbrauch

ca. 5,4m?/kg bzw. ca.6,8m?/l bei 80um Schichtdicke

Trockenzeit bei 20°C

staubtrocken: ca. 2 Stunden

grifffest: ca. 4 Stunden

Uberarbeitbar (mit sich selbst): ca. 6 Stunden

Begehbar: ca. 24 Stunden

Voll belastbar: ca. 7 Tage - Poolwasser erst nach 10-14 Tage einlassen

Produkthinweise

Bindemittelart

Acryl-Polyurethan

Inhaltsstoffe

Stammlack: Acrylharz
Harter: Isocyanat

Dichte

ca. 1,26 g/cm?

VOC-Sicherheitshinweis

ca. 430 g/L VOC.

Festkorpervolumen

ca. 55%

Die Angaben kdénnen bei unterschiedlichen Farbtonen abweichen

Sicherheitsratschldage

Aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Stets verschlossen, kiihl, trocken und frostfrei lagern.
Bei sachgerechter Lagerung:

Lagerung Stammlack: mind. 12 Monate

Harter: mind. 12 Monate

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete
Entsorgung Materialreste kdnnen als Hausmill entsorgt werden. Gebinde mit

flissigen Farbresten bei der Sammelstelle fir Altfarben abgeben.

Wichtige Hinweise

- das ist ein 2-komponentiges System, bestehend aus
Stammkomponente A + Harter B

- beide Komponenten gehoren vor der Verarbeitung miteinander
vermengt

- das Gesamtgewicht setzt sich zusammen aus A + B

- wenn nicht die gesamte Menge verarbeitet wird, bitte nach Gewicht
und Mischungsverhaltnis abwiegen

Anmischen der beiden
Komponenten

1. Mischen Sie das Material erst kurz vor der Verarbeitung im richtigen
Mischungsverhaltnis an

2. Stammkomp. A mit Rihrquirl und Akkubohrer oder vergleichbarem bei
mittlerer Geschwindigkeit mehrere Minuten gut mischen

3. Harter Komp. B hinzugeben und erneut mit mittlerer Geschwindigkeit
mittels Quirl und Akkubohrer oder vergleichbarem mehrere Minuten
mischen - bis eine schlieren freie Konsistenz zu sehen ist

4. Um Mischfehler vollig auszuschlieBen empfehlen wir das Material in
einen weiteren Mischbehalter umzufiillen und nochmals griindlich
mischen. Beim Umtopfen sind Seiten- und Bodenflache des
Mischgebindes mehrfach scharf abzustreifen.

Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick
auf die Vielfalt der Untergriinde und Objektbedingungen wird jedoch der Kaufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere
Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach-
und handwerksgerecht zu prifen. Giltigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.
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